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DEFINITION

Emissionsarme, nach AgBB gepriifte 2-K-Epoxidharz-Spezialgrundierung mit hoher Feuchtetoleranz fiir frische, erhéht feuchte und
schwache Untergriinde im Neubau und in der Sanierung.

TECHNISCHES MERKBLATT RETOPRIME® EMISSIONSARME UNIVERSALGRUNDIERUNG

RETOPRIME® ist eine emissionsarme niedrig viskose, ungefiillte Zweikomponenten-Epoxidharz-Spezialgrundierung mit weitem
Anwendungsspektrum. RETOPRIME® entspricht der neuesten Generation emissionsarmer Epoxidharze, ist frei von Lésemitteln,
Benzylalkohol und Alkylphenol. Die Uberpriifung zeigt, dass die Grenzwerte gemaf AgBB-Priifschema unterschritten sind und die
Grundierung als emissionsarm eingestuft werden kann.

Die Grundierung ist nach ,Indoor Air Comfort Gold*“ zertifiziert und erflllt die Emissionskriterien fir eine Gebaudezertifizierung nach
DGNB, LEED oder BREEAM. ,Indoor Air Comfort Gold*“ stellt hochste Anforderungen an die Emission von fliichtigen organischen
Bestandteilen und erfillt nicht nur die deutschen Grenzwerte nach AgBB oder ABG, sondern auch die Emissionsvorschriften vieler
anderer europaischer Lander.

Einsetzbar auf dichten oder offenporigen Neu-/Altuntergriinden wie Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und Steinholzestriche
sowie Beton.

1. FUNKTION
RETOPRIME® ist eine emissionsarme niedrig viskose, ungefiillte Zweikomponenten-Epoxidharz-Spezialgrundierung mit
weitem Anwendungsspektrum.

2. ANWENDUNGSGEBIET

RETOPRIME® kann als Grundierung und als Kratzspachtelharz vor dem Aufbringen von Beschichtungen eingesetzt werden.
Als besonders haftstarke Grundierung eignet sich diese besonders auch auf Sanierungsuntergriinden. Oftmals kdnnen die
Haftfestigkeiten durch die Grundierung verbessert werden.

Die Grundierung kann als osmosebremsende und dampfsperrende Grundschicht/Sperrschicht zur Vorbereitung von Beschich-
tungen und auch anderen Belagsarten wie Parkett, Elastische und Textile sowie Keramik- und Natursteinbeldgen eingesetzt
werden. In solchen Féllen muss dann unbedingt ein zweifacher Auftrag erfolgen.

Der Einsatz von RETOPRIME® ist auch als Grundierung/Haftbriicke auf gestrahltem Stahl (z.B. mineralische Verbundestriche im
Schiffsbau) moglich.

RETOPRIME® kann auf frischem Beton bis zu max. 6,0 CM-% eingesetzt werden, dabei sind die besonderen Anforderungen einzu-
halten. Gegebenenfalls Beratung bei uns einholen!

Dariiber hinaus ist RETOPRIME® in Verbindung mit einer Quarzsandeinstreuung sehr gut geeignet als ,Verkrallschicht” fiir minera-
lische Haftbriicken — wie RETANOL® Haftbriicke ZE — wenn ein Vornassen des Betonuntergrundes ausscheidet oder anderweitige
Griinde fiir den Einsatz einer abgesandeten Epoxidharz-Grundierung unter RETANOL®- und RETANOL INDESTRA 100 - Estrichen im
Verbund vorliegen. Auch hier Beratung einholen!

Einen weiteren Einsatzbereich findet RETOPRIME® als Bindemittel fiir EP-Mdrtel und EP-Estriche
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3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN
RETOPRIME® ist bei 20°C 40-50 Minuten verarbeitbar und nach 12 bis 15 Std. begehbar.

Mischungsverhaltnis Gewichtsteile A:B =100:50
Mischungsverhiltnis Volumenteile A:B = 100:55
Verarbeitungszeit 10°C: 60-70 min.

20°C: 40-50 min.
30°C: 20-25 min.

Verarbeitungstemperatur Minimum 10° (Raum- und Bodentemperatur)

Hartungszeit (Begehbarkeit) 10°C: 24-28 Std.
20°C: 12-15 Std.
30°C: 8-12 Std.

Hértung 2-3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20°C
7 Tage bis zur chemischen Beanspruchbarkeit bei 20°C

Uberarbeitbarkeit Nach Hartungszeit, spatestens jedoch nach 48 Stunden bei 20°C

Verbrauch Grundierung: ca. 0,3-0,4 kg/m?
Kratzspachtelung: ca. 0,4-0,6 kg/m?
Sperrschichten: ca. 0,8-1,0 kg/m? in 2 Schichten

Haltbarkeit 12 Monate (Originalverschlossen)

3.1 PRODUKTMERKMALE
- Total Solid nach GISCODE (Priifverfahren Deutsche Bauchemie)
emissionsarm gemafl AgBB
frei von Alkylphenolen und Benzylalkohol
universell und zuverlassig
erhoht osmosebestandig
hohe Penetration
gute Benetzung
universell anwendbar
hydrolyse- und verseifungsbestandig
feuchtigkeitssperrend
auf mattfeuchten Untergriinden hartend
Temperaturbestandigkeit nach Abbindung bis max. +50 °C, auf beheizten Fubodenkonstruktionen
einsetzbar.
Lieferform: Eimer-Kombination 10 kg und Hobbock-Kombination 30 kg
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4. TECHNISCHE DATEN

Viskositidt - Komponente A+B Ca. 550 mPas DIN EN IS0 3219 (23 °C)
Dichte - Komponente A+B 1,08 kg/| DIN EN IS0 2811-2 (20 °C)
Biegezugfestigkeit 25 N/mm? DIN EN 196/1
Druckfestigkeit 70 N/mm? DIN EN 196/1
Haftzugfestigkeit >1,5 N/mm? DIN EN 1542

Shore - Harte D 79 - DIN 53505 (nach 7 Tagen)
Flammpunkt > 100 °C DIN 51755

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation sind moglich.

5. UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die mit RETOPRIME® zu behandelnden Untergriinde miissen trocken, staubfrei, ausreichend zug- und druckfest und frei von
schwachhaftenden Bestandteilen, Schalen (Sinterhaut) und anbindungshemmenden Schichten — wie Farb- und Mértelreste,
Verschmutzungen aller Art usw. — sein.

Alle haftungsmindernden Schichten, lose Bestandteile, Schidmm- und Sinterschichten sind durch geeignete Mainahmen (Frésen,
Kugelstrahlen, Diamantschleifen usw.) restlos mechanisch bis zum tragenden Untergrund zu entfernen. Die infrage kommende(n)
MaBnahme(n) sind aufgrund der am Einbauort vorhanden Untergrundbedingungen festzulegen. Entsprechende Untergrundprii-
fungen, weit im Vorfeld der Ausflihrung, sind daher unerldsslich!

Die Hinweise der Fachverbande, z.B. BEB-Arbeitsblatter KH-0/U und KH-0/S, in der aktuellen Fassung sind zu beachten. Bei der
Sanierung von FuRbdden auferhalb der (iblichen Anforderungen werden Vorpriifungen empfohlen, z.B. durch Haftzugprifung.

6. VERARBEITUNG

RETOPRIME® wird in beiden Mengenvarianten (10 und 30 kg) als Kombi-Gebinde geliefert und liegt in einer sogenannten
Arbeitspackung mit werkseitig gewogenem Material im genau richtigen Mischungsverhaltnis vor.

Das Gebinde der Komponente A hat ausreichendes Volumen zur Aufnahme der gesamten Menge. Den Hérter B restlos in das Harz-
gebinde leeren. Die Vermischung erfolgt maschinell mit einem langsam laufenden Riihrgerat (200 bis 400 U/min. keine Bohr-
maschinen mit ,Baumarkt®- Riihrquirl einsetzen) und soll 2 bis 3 Minuten betragen, bis eine homogene, schlierenfreie Masse
entsteht. Zur Vermeidung von Mischfehlern wird empfohlen, das Harz-/Harter-Gemisch grundsatzlich in ein sauberes Gefafl umzu-
leeren (das im Liefergebinde angemischte Harz kann in dem Fall zur Restentleerung ausgekratzt werden) und nochmals kurz zu mi-
schen (,Umtopfen®).

Hinweis: Bei der Zugabe von feuergetrockneten Quarzsanden (Herstellung von Kratzspachtelungen und EP-Mértel) ist grundsétz-
lich zuerst das Harz vorgabengemaf zu mischen und anschlieRend der Zuschlag zuzugeben.
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Unabhangig vom Verwendungszweck muss bei der Verarbeitung von RETOPRIME® eine Untergrund- und Raumtemperatur von

> 10°C bis zur vollstandigen Erhartung des Harzes vorliegen. Siehe Tabelle Produkteigenschaften.

Die Luftfeuchtigkeit darf nicht iiber 75 % betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen Boden- und Raumtemperatur sollte kleiner

3 °C sein, damit die Hartung nicht gestort wird. Tritt eine Taupunktsituation auf, kann eine reguldre Hartung nicht erfolgen und es
treten Hartungsstérungen und Fleckenbildung auf.

Die angegebenen Héartezeiten beziehen sich auf 20 °C, bei tieferen Temperaturen verldngern sich die Verarbeitungs- und Hartungs-
zeiten, bei Temperaturerh6hung werden diese verkiirzt. Werden die Verarbeitungsbedingungen nicht eingehalten, konnen Abwei-
chungen in den beschriebenen technischen Eigenschaften des Endproduktes auftreten.

EINSATZ ALS GRUNDIERUNG

Die Verarbeitung als Grundierung erfolgt sofort nach dem Mischen mit dem Rakel (Zahnung S1 oder S2), Spachtel oder einer
kurzflorigen Nylon-Rolle. Das Material in gleichmaRig geschlossener Schicht auf den Untergrund auftragen und evtl. zeitversetzt
nachrollen.

Bei starker Saugfahigkeit des Untergrundes wird eine zweite Schicht oder eine satte Kratzspachtelung zur Erzielung eines dichten
Untergrundes empfohlen. Fiir eine optimale Haftung ist die Flache im frischen Zustand mit ca. 0,8 kg feuergetrocknetem Quarz-
sand (Kérnung 0,3 - 0,8 mm) abzustreuen. Dies muss zwingend durchgefiihrt werden, wenn eventuell nachfolgende Beschich-
tungsarbeiten spater als 36 Stunden nach der Grundierung aufgebracht werden.

Soll die Grundierung erhdhte Osmosebestandigkeit aufweisen oder als ,Sperrgrundierung” eingesetzt werden, muss mit 2-fach-
er Grundierung und einer Mindestauftragsmenge von 0,4 bis 0,5 kg/m?2 pro Auftrag gearbeitet werden. Die erste Grundierung nicht
mit Quarzsand abstreuen und im empfohlenen Zeitraster arbeiten.

RETOPRIME® kann unter bestimmten Voraussetzungen auf feuchteren Untergriinden (bis ca. 6,0 CM-%) eingesetzt werden. Voraus-
setzung fiir die Anwendung auf erhéht feuchten Untergriinden ist eine 2-fache Grundierung. Es wird empfohlen, Beratung bei uns
einzuholen.

HERSTELLUNG EINER KRATZSPACHTELUNG

Zur Gl&ttung von Untergriinden sowie zum kompletten Porenschluss eines Untergrundes wird vor dem Auftragen einer Beschich-
tung eine Kratzspachtelung empfohlen. Diese kann mit einer Traufel, Metall- oder Gummirakel aufgezogen werden.

Die Zugabemenge des Quarzsandes (Kornung 0 - 0,5 mm) erfolgt nach erforderlicher Konsistenz und Festigkeit. Das Mischungs-
verhaltnis sollte fiir eine Kratzspachtelung im Bereich von 1,0 kg RETOPRIME® und 0,7 - 0,8 kg Quarzsand liegen. Die Konsistenz
der Spachtelmasse ist der Untergrundsaugfahigkeit anzupassen und muss so eingestellt sein, dass das Material schlagfrei
verfliefit.

Von einem Einsatz von mit Stellmittel gefiilltem Kratzspachtelungen wird grundsétzlich abgeraten. Die Ausfiihrung sollte immer mit
RETOPRIME® in Kombination mit Quarzsand erfolgen.

EINSATZ ALS ,VERKRALLSCHICHT“ FUR MINERALISCHE HAFTBRUCKEN BEI RETANOL®- UND RETANOL INDESTRA 100°-
VERBUNDESTRICHEN

RETOPRIME® muss hierzu in einer Menge von mindestens 400 - 500 g/m2* aufgetragen werden. In die noch frische Harzschicht
eine Einstreuung mit feuergetrockneten Quarzsand der Kérnung 0,8 - 1,5 mm (alternativ Kérnung 0,7 - 1,2 mm) vornehmen. Die
Einstreuung des Quarzsandes muss im absoluten Uberschuss erfolgen. Es wird empfohlen, Beratung bei uns einzuholen.

Nach Aushértung dieser so hergestellten ,Verkrallschicht“ den Uberschiissigen Sand aufnehmen. Anschliefend sind zu gering in
der Harzschicht eingebundene Sandkérner durch maschinelles Aufbiirsten mittels Stahlbiirsten zu entfernen und die Flache griind-
lich abzusaugen. Sollten nach dieser Manahme Glanzstellen — glatte ohne eingebundenen Quarzsand — vorhanden sein, sind
diese nochmals mit Harz und Quarzsand nachzuarbeiten.

*In Abhéngikeit der Saugféahigkeit des Betonuntergrunds kann auch eine gréfere Auftragsmenge notwendig werden
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EINSATZ ALS ,,VERKRALLSCHICHT UND FEUCHTIGKEITSSPERRE“ FUR MINERALISCHE HAFTBRUCKEN BEI RETANOL®-

UND RETANOL INDESTRA 100°- VERBUNDESTRICHEN.

Der erste Auftrag RETOPRIME® sollte hier in Menge von 0,5 - 1 kg/m2 als ,Abdichtungsebene” erfolgen. Die Auftragsmenge ist ab-
héngig von der Rauigkeit und Saugfahigkeit des Betonuntergrundes. Es muss ein gleichmafig dichter ,Sperrfilm“ vorliegen. Wich-
tig: Bei diesem Arbeitsgang keinen Quarzsand einstreuen!

Nach Aushéartung der Abdichtungsebene erfolgt ein weiterer Auftrag von RETOPRIME®. Die Auftragsmenge sollte hierbei zwischen
0,4 und 0,5 kg/m?2 betragen. In die noch frische Harzschicht eine Einstreuung mit feuergetrockneten Quarzsand der Kérnung 0,8
bis 1,5 mm (alternativ Kdrnung 0,7 - 1,2 mm) vornehmen. Die Einstreuung des Quarzsandes muss im absoluten Uberschuss erfol-
gen.

Nach Aushértung der hergestellten ,Verkrallschicht* den iberschiissigen Sand aufnehmen. AnschlieBend sind zu gering in der
Harzschicht eingebundene Sandkdrner durch maschinelles Aufbirsten mittels Stahlbirsten zu entfernen und die Flache griindlich
abzusaugen. Sollten nach dieser Mainahme Glanzstellen — glatte ohne eingebundenen Quarzsand — vorhanden sein, sind

diese nochmals mit Harz und Quarzsand nachzuarbeiten. Anschliefend erfolgt der Einbau der RETANOL® Haftbriicke ZE und des
Retanol® Estrichs geméaf unseren Vorgaben.

VERWENDUNG ALS BINDEMITTEL FUR EP-MORTEL UND EP-ESTRICHE

Ein Teil RETOPRIME® mit acht bis zw6lf Teilen feuergetrocknetem Quarzsand mischen. Das Mischungsverhéltnis Harz/Zuschlag
richtet sich nach der zu erbringenden/geforderten Festigkeit und Anwendungssituation. Die Quarzsand-Kornung sollte im Bereich
von 0,1 bis maximal 2 mm liegen.

Fiir die Herstellung vom EP-Estrichen kénnen feuergetrocknete Quarzsande mit Sieblinien von 0 - 4 mm zum Einsatz kommen. Die
jeweilige Sieblinie und das Mischungsverhaltnis Harz/Zuschlag richten sich nach der geforderten Estrichfestigkeit und Estrich-
Schichtdicke.

1. REINIGUNG

Zur Entfernung von frischen Verunreinigungen und zur Reinigung von Werkzeugen sofort nach Gebrauch eine Azeton basierende
Verdinnung verwenden.

Gehartetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Dies wiederum flihrt in der Regel bei mit ausgehartetem Harz verunrei-
nigten Oberflachen unweigerlich zu irreparablen Beschadigungen.

8. ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Merkblatt der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Bau-BG ,Praxisleitfaden fir den Umgang mit Epoxidharzen®, ist zu
beachten. Herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft: www.bgbau.de/www.gisbau.de.

Gleichermafen sind bei Tatigkeiten mit Epoxid-Zubereitungen die Hinweise in DGUV Regel 113-013 "Tatigkeiten mit Epoxidharzen",
bisher: BGR 227 / GUV-R 227 zu beachten.

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung und den Transportvorschriften fiir Gefahrgut.
DIN-Sicherheitsdatenblatt und Kennzeichnungshinweise auf den Gebinden beachten! GISCODE: RE30 Kennzeichnung VOC-Gehalt:
(EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 500 g/1 (2010,11,j/1b): Produkt enthdlt im Verarbeitungszustand < 500 g/I VOC.
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VOC-GEHALTE
Das Produkt entspricht den hohen Anforderungen an niedrige VOC-Gehalte, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Bauens gefordert
werden. Damit werden die von der EU in der Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) geforderten Grenzwerte weit iibertroffen.

Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente A <500

Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente B <500 0 g/l
DGNB - Komponente A + B <3 0,07 %
Klima:aktiv - Komponente A + B <3 0,07 %
LEED - Komponente A + B <100 83,5 g/l
Minergie ECO(R) - Komponente A + B <1(<2) 0,07 %

(Im Rahmen der Decopaint-Richtlinie wird die einzelne Komponente zur Berechnung herangezogen.
Bei den Bewertungssystemen fiir das nachhaltige Bauen ist immer die Mischung der beiden Komponenten im entsprechenden Mischungsverhaltnis
ausschlaggebend.)

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Ungiinstige Baustellenbedingungen wie zu niedrige Temperaturen und zu hohe Luftfeuchtigkeit beeintrdchtigen die Funktion
und Wirkungsweise des Produkts. Dies unterliegt nicht dem Verantwortungsbereich des Herstellers PCT.

Die richtige und somit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht der Kontrolle des Herstellers PCT.

Eine Gewahrleistung kann nur fiir die Qualitat und Giite unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Aligemeinen Geschafts-,
Liefer- und Verkaufsbedingungen, jedoch nicht fiir eine erfolgreiche Verarbeitung tibernommen werden. Das Produkt ist in
eigenen Versuchen auf die geeignete Anwendung zu priifen.
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